
คําถามยอดฮิต!!  
เสาเข็มเหล็กท่ีเรากดเสรมิลงไปในดิน จะไม่เป็นสนิมเหรอ? 

 
ภาพ เสาเขม็เหลก็ท่ีใชใ้นการแกไ้ขบา้นทรุด Underpin 

 

 
ภาพ เสาเขม็เหลก็และฐานรากใหม่ สาํหรับงานแกไ้ขบา้นทรุด 

 
ก่อนอืน่เราต้องรู้จักกระบวนการเกดิสนิมก่อน 
สนิม (rust) เป็นโลหะส่วนท่ีมีการเปล่ียนสภาพไปจากเดิม เน่ืองจากไดเ้กิดปฏิกิริยาเคมีท่ีมีอากาศ นํ้ า หรือความร้อนเป็น
ตวัการสาํคญัทาํใหโ้ลหะมีคุณสมบติัแตกต่างไปจากเดิม เช่น สีท่ีเปล่ียนไป มีความแขง็แรงลดลง และทาํใหเ้กิดการผกุร่อน  



ปัจจยัในการเกิดสนิมในเหลก็ เน่ืองจากเหลก็เป็นวสัดุนาํไฟฟ้าอยูแ่ลว้ ยงัมีสามปัจจยัท่ีเหลือคือ 
1.ขั้วบวก 
2.ขั้วลบ 
3.สารอีเลคโทรไลท ์ซ่ึงส่ือนาํประจุไฟฟ้า เช่น ออกซิเจน และ ความช้ืน 
โดยมีสูตรทางเคมีดงัน้ี   Fe + H2O + O2 = Fe2O3H2O  (เหลก็+นํ้า+ออกซิเจน=สนิม) 
 

 
ภาพ การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดสนิมในเหลก็ 

 
 
 
พอไดเ้ห็นภาพรวมคร่าวๆแลว้ใช่มั้ยครับเม่ือเสาเขม็เหลก็ท่ีเรากดเสริมลงไปในดินปกติจะถือวา่ไม่สัมผสักบัอากาศ (ยกเวน้
ส่วนบนๆ ท่ีระดบัลงไป -1.0 เมตร โดยประมาณ) ไม่มีออกซิเจนจึงทาํให้องคป์ระกอบของการเกิดสนิมไม่ครบจึงไม่เกิด
สนิมนัน่เอง  
 
แต่อยา่งไรกต็าม เสาเขม็เหลก็ทุกท่อนจะมีการเคลือบหรือทาสีกนัสนิมชนิดทนการสึกกร่อนสูงดว้ยสีชนิดเดียวกบัท่ีใชก้บั
โครงสร้างเรือ หรือเหลก็ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมัน่ใจไดว้า่เหลก็ท่ีเราติดตั้งไปแลว้จะไม่เป็นสนิมครับ 
 
Remark :  จากประสบการณ์โดยตรงทางบริษทัเคยไดติ้ดตั้งเสาเขม็ประเภทน้ีแลว้และผา่นไป 3 ปี  ไดล้องขดุดูอีกคร้ังพบวา่
เสาเขม็ยงัคงสนิมดีอยู ่  ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ไดช้ดัเจนว่าการท่ีเหล็กอยูใ่ตดิ้นยิ่งลึกจะทาํให้องคป์ระกอบการเกิดสนิมไม่ครบ
และไม่เป็นสนิมนัน่เอง 
 


